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W1 6,7 Pd+Ż; brązowy nw - - - 0,0 1,4 98,4 0,2* - Pd - - - - - IIA

W1 9,1 Gπ; szara w 1/2 tpl I - - - - - - 14,1 24,6 11,8 12,8 0,18 IIIA

W1 10,0 Ps+Ż; szary nw - - - 0,0 3,5 95,8 0,7* - Ps - - - - - IIB

W1 12,7 Gp+Ż; szara w 0/1 tpl II - - - - - - 11,6 22,8 10,8 12,0 0,07 IIIB

* - frakcja ilasta i pylasta nierozdzielone
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Projektowana wieża widokowa na Szachtach na osiedlu Fabianowo-Kotowo, rejon ulicy Mieleszyńskiej w Poznaniu 
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